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Vytok vody z vrtu

Objednavatel’ :
VODOHOSPODARSKAVYSTAVBA, §.p.
Zhotovitel’ :

Keller $pecidlne zakladanie, spol. s r.o.

Termin vystavby :

august — oktéber 2004

Rozsah prac:

Jadrové vrty v zZelezobeténe — 30ks — 98,8 bm,
Dynamicka penetracia v Strkoch podzakladia
192,8 bm, Spotreba injekénej zmesi 568,32 m3.

Keller Specialne zakladanie spol.sr.o
Sidlo

Martinska 49
82105 Bratislava

Tel. +421 2 43411014 - Fax +421 2 43411015
Email: office.bratislava@keller-slovakia.sk

Stredisko Kosice

Letna 41
04001 Kosice

Tel. +421 55 6323428 - Fax +421 55 6323428
Email: office.kosice@keller-slovakia.sk

www.KellerGrundbau.com
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Injektaz podzakladia
pravej plavebnej komory
naVD Gabcikovo

* Pava komora .

*  prava’komora

Schéma plniaceho a prazdniaceho systému plavebnych komér

Stavebna uloha
Kontaktna injektdz v podzdkladi pravej plavebnej komory, na

zaklade prieskumu dynamickou penetraciou. Rozmery plavebnej
komory su: dizka 300 m, irka 34 m, hibka 20 m.

Zikladové pomery

Podzékladie plavebnej komory je tvorené $trkmi do hibky

cca 100 m, v ktorych je aj injektované dno byvalej stavebnej jamy.
Prace sa realizovali pocas prevadzky lavej plavebnej komory pri
rozdiele hladin vyse 20 m.

Realizacia

Sanacia sa tykala dilata¢nych skar PFI, PFlIl, PF6 a PFVII, v
blizkosti ktorych sa predpokladali vymyté polohy v podzikladi.
Po vytyc€eni bodov injektaze pri dilataénych Skarach, a prevrtani
Zelezobetonovej zakladovej dosky plavebnej komory boli
zrealizované dynamické penetrac¢né skusky podla poziadaviek
objednavatela. Po vyhodnoteni dynamickej penetracie bola
realizovana injektdz podlozia plavebnej komory cez manzetovu
injektaznu trubku. Bola pouzita injekéna zmes na baze cementu
s objemovou hmotnostou 1,4 a 1,6 g/cm?. Receptira injektiZnej
suspenzie sa prispdsobovala zistenym skuto¢nostiam z
vysledkov jednotlivych faz injektaze.

Po prevrtani Zelezobeténu bolo jadro vynesené a ulozené do
vzorkovnicovych bedniciek.

Na dynamické penetraéné skasky bola pouZitd tazka penetraénd
suprava v zmysle STN 72 1032.

Pocas injektaze boli sledované tlak, prietok, mnozstvo suspenzie,
jej merna hmotnost, zdanliva viskozita a odstoj.

Vzorky injekénej suspenzie boli odsktsané v laboratériu na
pevnost a priepustnost.
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